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FL Glaze - бесцветная и прозрачная глазурь, содержащая 
высокую квазицензию.
VC Glaze - это цветная глазурь из дентина.

Керамические массы для облицовки конструкций из диоксида циркония

CERABIEN
TM

 ZR

CERABIEN™ ZR
и натуральный зуб
под УФ светом

CERABIEN™ ZR Color Guide

Для превосходной эстетики
Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

Печатный цвет может не точно отображать фактический цвет.
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Работа Oriol De La Mata, RDT
Характеризация дентина с помощью Internal Stain / Подтверждение выбранного цвета на последнем этапе /
Вид после окончания рестоврации

Случай 4 / Облицовка керамикой циркониевой реставрации

Работа Giovani Gambogi Parreira, RDT

Крупный план препарирования зубов / 
Вид после окончания рестоврации

Случай 5 / Облицовка керамикой циркониевой реставрации

Будущее инновационных материалов

CERABIEN™ ZR отличается исключительной устойчивостью к истиранию, превосходной 
стойкостью к растрескиванию и стабильностью благодаря технологии и инновациям 
материалов Kuraray Noritake Dental.

Случай 3 / Облицовка керамикой циркониевой реставрации

Работа Aki Yoshida, RDT
Предоперационный вид /
Вид после окончания рестоврации

Случай 1 / Керамический винир из CERABIEN™ ZR адгезивно зафиксированный
                      на циркониевом абатманте

Работа
Nondas Vlachopoulos, RDT

Предоперационный вид /
Создание характеризации /
Постоперационный вид

KATANA™ Zirconia

Используйте CERABIEN™ ZR с CAD/CAM
системой KATANA™ Zirconia.
Работы выполнены из CERABIEN™ ZR 
обеспечивают высокий уровень эстетики

Работа Naoki Hayashi, RDT

Препарирование зубов /
Вид после окончания рестоврации

Случай 2 / Облицовка керамикой циркониевой реставрации

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЦИРКОНИЯ

Надежность PFZ (с CERABIEN
TM ZR) и PFM (с Noritake Super Porcelain EX-3)

Группа	 	 Общее кол-во ед.	 	 Ср. длительность наблюдений (дни)	 	 % успешности

PFZ	  	  1102	  2684 (6)				    99.2

PFM					    1080	 2694 (5)				    99.3

«Устойчивость коронок PFZ (CERABIEN™ ZR) на жевательных зубах не
отличалось от PFM коронок за время наблюдения»

Полный ассортимент материалов для работы с диоксидом циркония
CERABIEN™ ZR / CZR Press / CZR Press LF / KATANA™ Zirconia


